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Bases recuperadas

Recuperadora o 
estabilizadora Motoconformadora

Pipa de agua Compactadores

Equipo mínimo requerido
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Bases recuperadas

Recuperadoras
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Bases recuperadas

Plantas estabilizadoras

Las plantas estabilizadoras cuentan con :

Å Tolvas con bandas para alimentar el material .

Å Silo o tolva para el agente estabilizador .

ÅMezclador tipo pug mill
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Bases estabilizadas
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Bases estabilizadas

Estabilización química :

Å Cal .

Å Cemento .

Å Ceniza volante .

Å Polvo de calcinación de la cal .

Å Polvo de calcinación del cemento .

Å Otros

Estabilización bituminosa :

Å Emulsión asfáltica .

Å Asfalto Espumado .

Å Asfalto en caliente .
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Bases estabilizadas

% que pasa 
la malla 200 Más del 25% Menos del 25%

Índice de 
plasticidad PIỖᶯᶮ 10<PI<20 20Ỗæu

PIỖᶴṨ 
PI@%P 

75ɛɃ Ỗᶴᶮ
PIỖᶯᶮ PI>10

Cemento

Cal

Asfalto

Usualmente adecuado

No en todos los casos es adecuado.

Usualmente no adecuado
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Ventajas

Å Uso de altas tasas de material reciclado .

Å Disminución de costos .

Å Reducción de emisiones de GEI.

Å Menor uso de recursos no renovables .

Å Refuerzo estructural .

Å Versatilidad de tratamientos .
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Criterios a considerar

Å Espesor estructura a tratar (no dejar capas delgadas sin tratar) .

Å Desvío de tránsito y disponibilidad de espacio para ejecutar .

Å Proyecto geométrico .

Å Propiedades de material recuperado, definir tramos homogéneos .

Å Disponibilidad de materiales de banco .

Å Capacidad estructural necesaria y presupuesto disponible .

Å Disponibilidad de agentes estabilizadores y equipos .

Å Experiencia previa .

Å Drenaje y tránsito .
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Criterios a considerar

Se debe buscar contar con la mayor

cantidad de información posible :

Å Inspección visual

Å Sondeos de pozo a cielo abierto

Å Calidad de materiales en laboratorio

ÅMediciones con FWD, cono de

penetración dinámica

Å Levantamiento de deterioros

Å Etcétera
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Caso de estudio

Base recuperada 

estabilizada con 

emulsión asfáltica
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Tránsito del proyecto

Factor por sentido 0.5

Factor por carril 1

TDPA (2020) 53,36

TDPA diseño 2,668

Tasa de crecimiento 3.5 %

ESALõs10 años 8,7 millones

Vehículo Cantidad

A2 79.0

B2 2.1

B3 0.0

C2 9.4

C3 1.8

T3-S2 4.4

T3-S3 1.2

T3-S2-R4 0.7

Otros 1.8

Este tramo concesionado se

rehabilitó en el 2020.
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Condición del pavimento

Desprendimiento severo, roderas

y baches puntuales .
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Condición del pavimento

Agrietamiento por fatiga, zonas

ya tratadas con roderas .
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Tratamiento propuesto
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Procedimiento constructivo
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Condición del pavimento

2021 posterior a la rehabilitación 

estructural.
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Medición estructural

Medición de deflexiones 2022.
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Medición estructural

Capa Módulo [MPa]

Carpeta Asfáltica 3,275

Base EEA 1,369

Base Hidráulica 232

Subrasante 95

Capa Módulo [MPa]

Carpeta Asfáltica 3,142

Base EEA 1,273

Base Hidráulica 219

Subrasante 95
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Medición estructural
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Caso de estudio

Base recuperada 

estabilizada con 

óxido de calcio (cal 

viva)
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Proyecto

Conservación periódica mediante trabajos de recuperación

y reconstrucción de carpeta de dos riegos del km 125+000

al 134+500 del tramo San Felipe -Lim. Edos. Gto /SLP (Villa de

Reyes) de la carretera federal León -San Luis Potosí con una

longitud de 9.5 km en el estado de Guanajuato . Licitación

LO-009000955-E113-2019.
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Tránsito del proyecto

TDPA 4,103 

Tasa de crecimiento 3.19

ESALõs15 años 11,000,000

Vehículo Cantidad

A2 55.20%

B2 4.50%

B3 0.00%

C2 12.20%

C3 2.70%

T3-S2 20.80%

T3-S3 2.30%

T3-S2-R4 1.70%
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Evaluación del pavimento

Se analizaron los datos del tramo gracias al programa de auscultación

de pavimentos de la Dirección General de Servicios Técnicos .

ÅN-CSV-CAR-1-03-004/ 21 òDeterminaci·ndel Índice de Regularidad

Internacional (IRI).

ÅN-CSV-CAR-1-03-009/ 16 Determinación de la profundidad de

roderas (PR).

ÅN-CSV-CAR-1-03-008/ 18 Determinación de los deterioros superficiales

de los pavimentos (DET).

ÅN-CSV-CAR-1-03-006/ 20 Determinación de la macrotextura (MAC) .

ÅN-CSV-CAR-1-03-010/ 17 Determinación de las deflexiones de un

pavimento (DEF).
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Evaluación superficial
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Evaluación superficial
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Deflexiones máximas
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