
@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/20251

XIII Congreso Mexicano del Asfalto. 20, 21y 22 de agosto de 2025, Cancún, Quintana ROO, México



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/20252

Tema:
Evaluación de diferentes tipos de 

geomalla y su colocación mediante 
ensayos de propagación de fisura en 

mezclas asfálticas

xx de agosto 2025

Valeria Montserrat Mora 

Gutiérrez



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/20253

Tema:Coautores

xx de agosto 2025

Pedro Limón

Covarrubias

Virginia Sierra

Tafoya



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/20254

Evaluación de diferentes tipos de 
geomalla y su colocación mediante 
Ensayos de propagación de fisura en 

mezclas asfálticas

Valeria Montserrat Mora Gutiérrez

XIII Congreso Mexicano del Asfalto. 20, 21y 22 de agosto de 2025, Cancún, Quintana ROO, México



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/20255

Problemática

Objetivo general

Agrietamiento

Geomallas

Metodología

01

02

03

04

05

06

Antecedentes



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/20256

07 Ensayos

08 Resultados

09 Conclusiones



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/20257

Problemática

[ŀ ŬǎǳǊŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭƻǎ ǇŀǾƛƳŜƴǘƻǎ ƅŜȄƛōƭŜǎ Ƙŀ ǎƛŘƻ ǳƴŀ ǇǊƻōƭŜƳłǝŎŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝƴ ƭŀ 
ŀŎǘǳŀƭƛŘŀŘΣ ŜȄƛƎƛŜƴŘƻ ŀǎƝ ǳƴ ǘǊŀǘŀƳƛŜƴǘƻ ǇǊŜƳŀǘǳǊƻ ȅ Ŏƻƴ ƳŀȅƻǊ ŦǊŜŎǳŜƴŎƛŀ ǎƻōǊŜ ƭŀǎ 
ǾƛŀƭƛŘŀŘŜǎΦ
Iƻȅ Ŝƴ ŘƝŀ ŜȄƛǎǘŜƴ Řƛǎǝƴǘŀǎ ƳŀƴŜǊŀǎ ŘŜ ƳƛǝƎŀǊ Ŝǎǘŀ ŘŜŬŎƛŜƴŎƛŀΣ ƭŀ ƳŀȅƻǊƝŀ 
ǊŜƭŀŎƛƻƴŀŘŀǎ ŀƭ ŘƛǎŜƷƻ ŘŜ ƭŀ ƳŜȊŎƭŀ ȅ ƻǘǊƻǎ ǘǊŀǘŀƳƛŜƴǘƻǎ ŘŀŘƻǎ ŎǳŀƴŘƻ ƭŀ ŬǎǳǊŀŎƛƽƴ 
Ŝǎǘł ǇǊŜǎŜƴǘŜΦ
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Evaluar la resistencia al agrietamiento de mezclas 

asfálticas HMA con emulsion de referencia, y otras 

reforzadas con geomalla (Biaxial 100kN, 120kN, 200kN, 

Uniaxial 50 kN) empleando una distinta colocación con 

ensayos de propagación de fisura, adherencia entre capas 

y resistencia al agrietamiento, para verificar el efecto de 

la geomalla durante la fisuración de las mezclas asfálticas.

Objetivo General
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Agrietamiento

GRIETAS POR 
REFLEXIÓN

GRIETAS EN ZIG 
ZAG

PIEL DE 
COCODRILO/

FATIGA

GRIETAS 
TIPO MAPA

AGRIETAMIENTO 
TRANSVERSAL

1 2 3 4 51

Se le llama fisura o agrietamiento a las discontinuidades o fracturas que se manifiestan

en la superficie de la carpeta asfáltica.



@AMAACmx http://www.amaac.org.mx 9/30/202510

Antecedentes

1

ωtƻȍŀǊȅŎƪƛ y  Garbowski en 2013 realizaron una investigación en la cual analizaron geomallas  y 
geocompuestos a gran escala para probar que ayuda como refuerzo ante el crecimiento de grietas por 
fatiga. RESULTADOS DESFAVORABLES.

2

ωHabibpur en 2023, evaluó el potencial como refuerzo en los pavimentos flexibles y aumentar su 
resistencia al agrietamiento con el uso de geosintéticos. Sellaron grietas y agregaron una capa 
intermedia con geosintético para posteriormente agregar una capa superior de mezcla HMA. 
RESULTADOS FAVORABLES EN CAPA INTERMEDIA

3

ωCleveland y colaboradores en 2003, evaluaron el efecto de los geosintéticos al ser colocados dentro de 
la capa HMA, de la misma manera en la parte inferior, se analizó el agrietamiento. La viga reforzada con 
geosintéticos tardo más ciclos en mostrar una falla. RESULTADOS FAVORABLES
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Geomallas

La geomalla es un elemento geosintético compuesto por filamentos, pueden ser extruidos (una sola 
pieza), tejidos o soldados, que presentan una abertura y, que en combinación a un elemento de relleno, 

ofrece el trabajo de tensión. 

Tal material está compuesto por poliéster, polietileno y en su mayoría de polipropileno.
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Geomallas

1 2 3
UNIAXIAL BIAXIAL TRIAXIAL - Resistencia a la junta

- Resistencia a tensión de la muestra 
ancha

- Resistencia a corte
- Resistencia al anclado de suelo

PROPIEDADES MECÁNICAS
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Geomallas
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ÅVariantes de aplicación de riego de liga

Metodología
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Metodología
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Ensayos

OTT
OVERLAY TEXAS TEST

LCB
ENSAYO DE ADHERENCIA 

ENTRE CAPAS

PFRC
PROPAGACIÓN DE FISURA 

POR RUEDA CARGADA

1 2 3
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Resultados

LCB
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Resultados

PFRC 5 CM DE ESPESOR

[ŀ ƳŜȊŎƭŀ ǉǳŜ ǝŜƴŜ ǳƴ ƳŜƧƻǊ 
ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ŀƴǘŜ ƭŀ ŬǎǳǊŀ Ŝǎ ŀǉǳŜƭƭŀ 
ǉǳŜ ƴƻ ŎǳŜƴǘŀ Ŏƻƴ ƎŜƻƳŀƭƭŀ
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Resultados
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Resultados

PFRC 8 CM DE ESPESOR
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Resultados


