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INTRODUCCIÓN

El hidróxido de calcio (Ca(OH)2) en las mezclas asfálticas

ÅEs un filler activo 

ÅNeutraliza los finos arcillosos y 
mejorar la adherencia pétreo-
agregado. 

ÅIncrementa valores de Módulo 

ÅMejora resistencia a la 
deformación

ÅReduce efecto de envejecimiento

ÅDosificación entre 1 – 2.5%
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INTRODUCCIÓN

Incorporación en la mezcla asfáltica

Plantas continuas y discontinuas

ÅMarinado

ÅVía seca directo al tambor

ÅVía seca con agregado húmedo

ÅSlurry
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Verificación de la calidad de los materiales

Verificación de la calidad del cemento asfáltico

El cemento asfáltico 
utilizado corresponde 
a un PG 76V-22 
modificado con 
polímero tipo I. 
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Verificación de la calidad de los materiales

Verificación de la calidad de los agregados

Los materiales pétreos utilizados para el estudio es grava de ½” y arena producto de 
trituración
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Propuestas granulométricas
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Propuestas granulométricas
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Propiedades Volumétricas
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Fabricación de especímenes y acondicionamiento

Envejecimiento

ÅCorto Plazo = 2 h temperatura de compactación

ÅLargo plazo = 5 días a 85°C
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Ensayos de desempeño - TSR
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Ensayos de desempeño - RCH
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Ensayos de desempeño ɀAgrietamiento I -FIT
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CONCLUSIONES

La adición de Hidróxido de Calcio genera en la mezcla asfáltica una rigidización inicial lo que 
con lleva a obtener mejores valores de Rueda Cargada de Hamburgo, pero a su vez esta 
rigidización genera una reducción en la resistencia al agrietamiento.

También se observo que la presencia del Hidróxido de Calcio protege a la mezcla asfáltica de los 
efectos del envejecimiento a largo plazo, manteniendo prácticamente el mismo 
comportamiento ante la deformación permanente, mejorando ligeramente el comportamiento 
de la susceptibilidad a la humedad, pero no presento una reducción considerable después de 
haber recibido el proceso de envejecimiento a largo plazo, lo que si sucedió con la mezcla que 
no contiene Ca(OH)2.

Se puede concluir que el uso de Hidróxido de Cal es benéfico para la mezcla asfáltica ya que 
protege ante el envejecimiento a largo plazo.

Es necesario continuar con la investigación para determinar el efecto del hidróxido de Calcio 
con variaciones del tipo de cemento asfáltico y con agregados de otra mineralogía
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